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АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, заместитель главного инженера по развитию производства Кутьков Я.С., зам. Главного инженера по ОТ Муславец С.Ф., главный механик Бунцюков Ю.В., главный энергетик Карпяк В.В., зам. Начальника цеха вулканизации №1 Быстрик О.В., начальник цеха вулканизации №2 Боровой А.В., начальник ОТК Жилевская Т.С. составили настоящий акт о  том, что при опробовании аппарата по очистке поверхности гранулами сухого льда RDS-500 CUB на п/ф размера 16, 9P 38; 11.00P20; 175/70P13.

На п/ф размера 16, 9P 38 и 11.00P20 качество очистки в зоне протектора и боковины оценивается как хорошее, на п/ф размера 175/70P13 в зоне боковины качество очистки хорошее, в зоне протектора нагар не очистился. 

Эффективность данного метода выше при очистке на разогретом форматоре. 

Давление воздуха при чистке  на грузовых п/ф составило 5,5 кг/см2, на легковых 4,5 кг/см2.

Время на чистку п/ф 16, 9P 38 - 90, 11.00P20 – 45,  175/70P13 – 25 мин.

Расход сухого льда составил 1,2 кг/мин.
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